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Código TilUlo
Plazo

Días

Código Titulo

ANEXO

Herramientas de maniobra para torni·
Ilos y tuercas. Llaves de tubo macizas
y llaves de tubo huecas. Medidas
máximas de las cabezas.

Herramientas de maniobra para torni­
llos y tuercas. Llaves fijas' (boca
abierta), de estrella y combinadas.
Medidas máximas de las cabezas.

Guía de aplicaciQn de los cambiadores
de tomas en carga.

Cables aislados con Soma de tensiones
nominales UO/U mferiores o iguales
a 450/750 V. Cablescon cubierta de
policlorop¡eno o elastómero sintético
equivalente, para guirnaldas lumino­
sas.

Vehículos de carretera. Masas de los
ciclomotores y de las motocicletas de
dos ruedas. Vocabulario.

Vehículos de carretera. Alternadores
con regulador. Métodos de ensayo y
condiciones g~nerales.

Tarjetas-de' identificación. Técnicas de
registro. Parte 2: Banda magnética.

Tarjetas de identificación. Técnicas de
registro. Parte 3: Localización de los
caracteres estampados en relíeve en
las tarjetas 10-1.' -

Tarjetas de ''identificación. Técnica de
registro. Parte 4: localizaCión de las
pistas magnéticas de solo lectura.
Pistas I y 2.

Tarjetas de identificación. Técnicas de
registro. Parte 5: -Localización de la
pista magpética de lectura-escritura.
Pista 3..

Tarjetas de ídentificádón. Sistema de
numeración y procedimiento de
registro para identificadores de emi­
sores.

Tarjetas de identificación. Tarjetas con
ClrcUitO(S) integrado(s) con contac·
tos. Parte 1: Características fisicas.

Tarjetas de identificación. Tarjetas con
clrcuito(s) .con' contactos. Parte 2:
Dimensiones y localización de los
contactos. ,

Calidad del agua. Evaluación de las
membranas filtrantes utilizadas en
los análisis microbiológicos.

Calidad del agua. .Investigación y
recuento de estreptococos. fecales.
Parte 1: Melodo de enriquecimiento
en medio liquido.

Calidad del agua. Investigación y
recuento .de estreptococos·' fecales.
Parte 2: Método de filtradón por
membrana.

Adiciones al hormigón. Cenizas volan
tes. Especificaciones de las cenizas
volantes con tin contenido' en ,CAO

_ superior al lO por 100.
Climatización. La ventilación para una

calidad aceptable del aire en la c1ima~
tización de los locales.

Impermeabilización. Materiales Bitu
minases modificados.. Betunes asfál
ticos de penetración.

Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. ..Pinturas y adhesivos.
Métodos'de ensayo. Poder cubriente
de la película seca.

Plásticos láminas de polietileno de alta
densidad (PEAD) para la impermea
bilización en obra civil. Característi
cas y métodos de ensayo.

Plásticos. Láminas de polietileno de
alta densidad (PEAD)~oextruido con
otros' grados de -polietileno -para la
impermeabilización en obra civil
Características y métodos de ensayo

UNE 77 076 91 (1)

UNE 83 420 91
(experimental)

UNE 77 075 91

ÚNJ'.. 77 076 91 (2)

UNE 71 107 91 (2)

UNE 104 311 91
(experimental)

UNE 104 281 91 (5-14)

UNE 104 300 91
(experimental)

UNE 71 029 91 (5)

UNE 71 029 91 (4)

UNE 71 034 91

UNE 71 107 91 (1)

UNE 26 41I 91

UNE 26 423 91

UNE 71 029 91 (2)

UNE 71 029 91 (3)

UNE 16 508 91 IR

UNE 16 515 91 IR

UNE 104 201 91 IR

UNE 100 011 91 211

UNE 20 142 91 1M

UNE 21 027 91 (8)
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Inspectores de soldadura. Cualificación
y certificación.

Ejecución de \.in depósito de metal
_aportado por soldeo para la determi­
nación de la dureza.

Heramientas de maniobra para tomi- I '
1105 Y tuercas. Cuadrados conducto-.
res para llaves de vaso a mano y a
máquina. Medidas r tolerancias. .

Herramientas de maniobra para toml·
Hos v tuercas. Puntas rectas de des­
tomÍllador con hexágono conductor
macho.

'Título

Normas editadas

Calidad del aire. Asp+s generales.
Unidades de medida.

Calidad del aire. Determinación del
índice de contaminación gaseosa
ácida. Método volumétrico con indí­
cador o potenciometrico con punto
final de detección.

Calidad del aire. Determinación de la
concentración másica de los óxidos de
nitrógeno. Método áe quimiluminis­
ecncia.

Distribución y difusión de aire. Ensayo
aerodinámico de compuertas y válvu­
las.

Transmisiones oleobidráulicas. Método
de ensayo de flexibles.

Materiales bituminosos y bituminosos
modificados. Armaduras, .láminas y
placas. Métodos de ensayo. Punzana­
miento dinámico.

Plásticos. Determinación de la resisten­
cia al pelado de la unión entre lámi­
nas siiltéticas utilizadas en impermea­
bilización.

Maquinaria para movimiento de tierras.
Sistemas de acceso.

Maquinaria para movimiento de tierras.
Tapones de llenado. Drenaje y control
de nivel.

Envases de vidrio. Botellas de vidrio
tipo (Bordelesa». Características
generales.

Determinación de la potencia acústica
emitido por unidades tcrmineles de
aire de alta/baja velocidad o alta/baja
presión, compuertas y válvulas medi:o
das en una cámara reverberante.

UNE 16 503 91 IR

Código

UNE 16 506 91 IR

UNE 14 618 91 IR

UNE 14 619 91

1703

PNE 101 400

PNE 104 281 (6-12)

PNE 100 702

PNE 104 381 (1-19)

PNE 126201

PNE 77 205

PNE 77 206

PNE EN 25135

PNE 77 212

PNE 115 217 IR

PNE 1I5 218

RESOLUCION de ]2 de diciembre de 1991. de la Direc­
ción GeneJ"a! de Politica Tecnológica, por la que se publica
la relación de normas espallolas UNE aprobadas durante el
mes de noviembre de J991. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.°, apartado 2. del
Real Decreto 16141J985, de I de. agosto, por .el que se o.rdenan las
actividades de normalización y certificación, y "Isto el expediente de las
normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENüR), Entidad reconocida a estos efectos de Orden de
26 de febrero de 1986,

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
UNE aprobadas, correspondientes al mes.de novi~m~re .de 199L

Esta Resolución causará efecto a partir del dla SIgUiente al de su
publicación.

Madrid, 12 de diciembre de 1991.-La Directora general, Carmen de.
Andrés Conde.


