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				Orden PRE/347/2011, de 21 de febrero, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

			

			
				El Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles y sus posteriores modificaciones, prescriben un etiquetado que indique la composición de la fibra de los productos textiles, así como la realización de pruebas mediante análisis de la conformidad de dichos productos con las indicaciones que figuren en su etiqueta, adaptando así nuestro ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la legislación comunitaria.

				En virtud de las disposiciones de este Real Decreto y con objeto de garantizar la veracidad de la información a los consumidores a través del etiquetado, por medio del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, se aprobaron los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles, procediendo a la codificación de esta materia e incorporando al ordenamiento jurídico interno las Directivas 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles, y la Directiva 2006/2/CE de la Comisión de 6 de enero de 2006, por la que se modifica, para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				Posteriormente, se aprobó la Directiva 2007/3/CE de la Comisión, de 2 de febrero de 2007, por la que se modifican, para adaptarlos al progreso técnico, los anexos I y II de la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denominaciones textiles, con objeto de añadir la fibra elastolefina a la lista de fibras establecida en los anexos I y II de la Directiva mencionada. Dicha directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1523/2007, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles.

				En función de ello la Comisión Europea consideró que era necesario definir métodos uniformes de ensayo para la elastolefina. A tal efecto aprobó la Directiva 2007/4/CE de la Comisión, de 2 de febrero de 2007, modificando, para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				Lo dispuesto en esta Directiva 2007/4/CE, se incorporó al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1522/2007, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				En el año 2009 la Comisión aprobó la Directiva 2009/121/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009, por la que se modifican, para adaptarlos al progreso técnico, los anexos I y V de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las denominaciones textiles y por la que se derogó la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996 y sus sucesivas modificaciones, con objeto de añadir la fibra melamina a la lista de fibras establecida en los citados anexos I y V. Esta Directiva ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico recientemente mediante la aprobación de una orden ministerial que incorpora dicha fibra.

				En la misma fecha la Comisión Europea consideró, que era necesario definir métodos uniformes de ensayo para la melamina. A tal efecto aprobó la Directiva 2009/122/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009, por la que se modifica para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				Esta circunstancia hace necesario que se adopten las disposiciones oportunas en relación con los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles al objeto de incorporar esta última directiva y garantizar los intereses del consumidor, por lo que mediante esta orden se procede a la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2009/122/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009.

				En la tramitación de esta orden se ha dado audiencia a las asociaciones de consumidores y usuarios y a los sectores afectados, habiéndose realizado igualmente un trámite de consulta a las Comunidades Autónomas.

				Esta disposición se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en virtud de la autorización contenida en la disposición final tercera del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, que faculta a los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad, Política Social e Igualdad para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para modificar los anexos del citado Real Decreto, conforme al avance de los conocimientos científicos y técnicos, y para adaptarlos a las modificaciones introducidas por la normativa comunitaria.

				En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado dispongo:

				Artículo único. Modificación del anexo II del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				El anexo II del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles, se modifica en los términos previstos en el anexo de esta orden.

				Disposición final primera. Incorporación del derecho comunitario al derecho español.

				Mediante esta orden se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2009/122/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009, por la que se modifica para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

				Disposición final segunda. Título competencial.

				La presente orden se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

				Disposición final tercera. Entrada en vigor.

				La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

				Madrid, 21 de febrero de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo.
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el n.” 2
Detarminaas fras proteincas y oiras ras
(Métoso del pocloro)
+ Amitoda splacin
Este método ss spieard. después de haber siminsdo a2 materas no fbrosss. 3 sz
mezsias binsnas de:
1) determinadas forss protsinicss. a ssber: sna (1), pelo de smmales (2 3
Seda (4),proteinas (23)

2) algodén (5). cupro (21). visoosa (25). acrleo (28). Sorofias (27), polamida o
nallon (30), polister (34). poraropiens (38). iastano (42) fbra o o (43) y
Sastomutisser (45, slasiosting (52) y meaming (47).

Si astuviesen presentes varas foras profenicas, el métode permils determinar su

‘antdad ol pero no su porcenaje ncvidua.

2. erinigio

Las fbras protaincas s disalverin con uns solusin de hpocleric 3 partr ds uns
Sintdad conacids e (4 mezcla en esiado Sece, Se recagerd el rescus. avada, s2ca
¥ pesado Su mass, coregda s fuera necesari, se expresard en forma de
Porcentaje Ga a mas en seco de la mezcl. £l porcenaje de as floras profeinicas
S2cas se cbtandri por diferanci.

Para praparar Ia solucién de Hipociorto puede uiizarse Hpodlrko de o o
Hipociarta oe sodio.

1 hpacioro de lfo resuls indicad cusndo el nimero de sndliss s recucida o

uanc fos anafsis e efectian con lagos inenvalos de tempo. £l Hpoceito de o

Siide, corarsmarts s hipacloro 65 2o, présnts un sontents &n hpasta

orictssments constante. S deno santendo &5 sanasido ya no resutad necssara

Getemnara por lodometia Sn cada andies y 56 poars Tavaar con tomse 46
sayo de Nipociorto de o consianies.

2. Instumentaly reactivos (sdemés defos mencianacos en ss generaidsdss)
FR—

1) Frasoo cénico de 260 ml con tapén de viero ssmeriade.
i) Temostao reguiable 3 20 °C £2°C.

32 Rescives
i) Rescivo s bsse ce hpaciorc
2) Solucién de ripociorto de o

Este reactivo estars constiuido por una solucién racién preparada que.
contenga 35 (x 2) g/ 6o cloro ackio (aproxmadamente 1 1) 3 12 que.
<2 habrd afacico hirax o de sacio oreviamnte cisuelo @ rszin ce &
{5051 g1 Pars sraparar 13 sounbn Seaar 100 3 de posorto ds o
o un contenido en ioro acivo del 35 % (0 115 g con un contenido en
Gloro acivo 6el 30 %) e, sproxmadamerte, 700 i de agua Gesiads
Badir 5 g de idrsxdo da sodio Gsusho an, Sproxmadamente, 200 mi de
2gua destiaca y compltar hasts &f fro con sgua destiada. No =5
Pecasario controlsr macanta cdamebis €sta solucin recén prepaaca.
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Welacdo n.” 6

Tisostto y oras foras determinadas
(Método cel cclrometana)
imeit ce splescién

Este método s apicard, despus de Ia liminacén de las materas no fbosas, 3 las
mezsias binsnas de:

1) visostato (24) pollactda (33)

2) lana (1) peo animl (2y 3), seds (4. aigodn (5, cupro (21), modsl (22),visoos
(25, acrieo (28) poliamica o naion (20), poliéster (34, fora de vidio (43,
Slasiomstieser (£5), elastoing 48]y melaming (47)

Nt
Las fiarss de riscetso parsaimente sssoniicadss por un saresto sspscal ejsn
<er compltamente solusles an ol rescivo. En st case, ol métaca no 5678 Splcabie

Erincigio

Las foras de wiacetao o pollscida son dilorometano se disolverén a parl de una
‘Gantdad conocida de la mezoia en estado seco El resco s racogers, 5@ avars,
Sacard y se pesarks su mass, comegida 5 fuese nacesano, se soresara en
Dorcentale de s masa 2 13 mezsa en svtado seca. Bl parsentse G2 viacetso 3
Sollsctids n saca 2 oatancrd por iferenci.

Instrumentsl y rescivs (sdmés de s mencionsdos en s generaisces)
31, Insramantsl

Fraseo odnico oe una capaodc minims de 200 prvisto s un spée s
32 Resciva

Dicorometano (doruro de metieno).

Vods

_—

Segui Iasinstucciones dadas en as generaldades  proceder como sigus:
‘ABacir 3 1a tom de prusba cortenda en un frasco cénicn de 200 mi poviso e un
tapén ssmariado, 100 mi de diorometano por gramo de muasta: ponar el apén
Sgtar 5 et Gada a2 mnutos pers SmoRper ban s mUSELS y CeT rapossr el
rasco durante 30 minutos 3 femperatura amblente, agiando & itervalos reguiares
Decaniar i liqudo a ravés de la placa irarte tarada. Afadr 80 ml de
dicorometano a1 52 que. contenga o residuo, agiar manuaiments y Ttar o
Conterdo Gal frasco a liavés Ge Ia. placa filrante. Transtarr 3 ésta las foras
resdusles con ayuca de una pequeRs cantdad suplementaris de diclorometano
Aplce a1 v 15 lsca pars shminar o excaso ca [, lenarts o6 nusvo 46
icorometano y deja que éstese e por gravedac.

Finsiments, spiar i vacia pars siminar f xos50 de quido ratar & cominuaciin &
esclu son squa irviendo nara slmina oo 8 dsahents, apicar ol vacio, seoar s
Piacsy & resdo, Enfiery pecar

iy presantaciin celos resutsdos

Caulsr os resutsdos segin o Geserta en las generaicads. £l vior de I e de
.00, <aio par &1 porésir. Sl slasiamtésier  Sestosing y melsming . pors e
Que e valor oa " e ce 1.0
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hewn. Filtinr el contenclo el fasco'a Yanes-de wna plas Titmire tande'y con i
ayuda del reactivo, transfrc 3 ésta 1as flbras que pudiran haber quedado en o
Fasco. Erjuagar con 20 mi Ge eschve.

Lavar a fondo l placa y el residuo con 3gua 2 40 °C hasta a il desaparién del
Smoniaca. Aciarsr s r2sdus fbrosa san 100 mi Spromadamente o <olién de
amoniaco fia (321, ssegurindose que, este resduo parmanezcs oiaimente
Zimergis n1a solustén dursni 1D insos™ acaer SespuLs 8 fond o 3gu% 115

o aplcar ¢l vacio hasta que cada solucién de lavado no se haya filrado por
Oravedsd. Siminar fraiments 8 (ca rESarte por mecis el Vasi, Se6ar 4 placa
Suresicuo, enfvary pesar

5. oy presantaciin delos resutsdos

Calculr los esultados de Is maners descrs en Iss genersicaces. €l vabr ce s
2542 1,02 para ol algod, 101 para a melamina y 4 100 para s clstolfins.

. Bracisién cal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, os mirgenes de fisbiidsd oe los
resuitados abtenidos con aste método no serin superires 3 # 2, para un margen de
Fabidad 34195 %,

Métodon 4
Potamida  naiony oras foras determinadas
(Método del cido formico 3 83 %)

1. Ambito ge splicacién

Este método se aplcard, después de I siminacién e las mateias no forosss, a s,
mezcas binsnas o

1) potiamids o naien (30)

2) 1ana (1), pelo de animal (2 y 3). agodén (5. euoro (21). modal (22), viscosa (26).
acrilco (29, loroforas (27), polieser (34, poliropiens (30) fora da v (43)
clastomtésier (45), Gasicleing (¢3)y melamina (47).

Como 38 scbs de incica. este método se aplieard 3 lss mazclss que contengan

1an, pero cuanda Is proparsian de ssta Ui e supsrior 3 2 %, deberd splarse

i método v 2 (disclucian de 3 lana an solusién de hipodlrto ce sedio acaino).

2. erincigio

Las forss de polismids <6 dsalverén con daido frmica 3 parkr de una canicad
onacica e 13 mezela en Sstado Sevo. El residuo <6 recogerd, lavad, secada y
pesado. Coregida su masa 5 fuese necesar. se expresars e pocentaje de 13
masa en seoo de 1a mezsa. £l poroensje de polamida o nalon en seco se ablendrs
o terenci

2 par asequrr e f e o permanee sumercid,  a slucdn d amriacs e
S0 T e SR R e S o i S b e
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Repely: o Intmuieni con: ohios T mi 4 disnlente. Coninoer et gol de:
operaciones hasta que una gota g liauido de exraccibn colocada sobre un viio de
21 o deje depésit de polmero después de svaporarse. Transfer i resdo 3 ina
Plscs fitrane son syuda de uns cantdac supleméntar d dichents, splor &
Vacio para siminar o iqdo y anuagar a piaca fiante y e resicuo, prero con 20
ml de acohol y despuss. res veces con sgua. Defar que Ia solucién de lavacd se
e sor gravedsd amias de aalicer o1 vacks pars Shminar &1 et de [auizo. Secar s
a firants y ol resicus, nfrar y pesar

Nots:
Las musstras de cisrss mezclss con sko contenido de pofcloruro ds vinia snoogen
notablements durans 18 Gperecién d seoade, 1o aue conievs on rerasa an 1<
dislusion g pailrura Ge vinla por ol disoierte. Sin embargo, esta conacson 1o
impide 1a cisoluon fotaldel polilonrs oe il

Cauio y presentacién oe o resuados.
Calclar los resultados de Is maners desarits en lss genersicaces. £l vaor ce s
421,00 = axcepcién o s melamins para s cusl 62 = 1.0

Eracisién dal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, os mirgenes de fiabiidsd ce los
resiitados obtenidos con asie mélodo no serin SUperores a # 1 para un margen de
fabiicad 42195 %,

Métodon 10
Acstatoy Geterminadas corotbras
(Métogo dsl &sda scéto gscal)
it oe spteacién

Este método se aplcard, después de la siminaoién de las mateias no orosss, a s,
mezsias binsnas de:

1) acstao (19)
2) algunas corofiras (27).  saber, o poldorro 62 vino superclorado o o,
sisiosina (46) y melamins (4).

Erincigio
Las foras de acetatose disiverin a part 6@ una cantdad conocida de a mezela en

tado seco con 3oide acéico glacil. El resiuo se recogar. lavado, secado y
pesado; su mass, coregida cuando sea necesaro. se expresars en porceriaie de 3
masa de la meacia en estado seco. £l porcenale de acelato 5200 Se ooteners por
dferenci.

Instrumental y reacivos (adamss de los descrtos n ls generaidades)

FRp—

) Frasea cénico ca uns cspacidad minms de 200 mi. provsto c un tapén
emariad,

i) Agtador mecirico
32 Rescive

cido ackico gacal (més del 98 %). Este reacivo debers manularse con
PP, ya que o exlrmadaments A
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£ Modlo.denpiu:
facitadas en lsz genersidsces  proceder de la maners

Sequir s instuccions
sguienis:
Vertr en el mtrsz da destlscibn 100 mi de icohaxancns por gramo de maters
insertar oI recipente de exiraceibn en ol que 5e habrén colpcado prevamente I3
placa fivante con Ia musstra y Ia placa porosa qua se maniencr geramere
ncinada. Inioducr ef refigerarts Ge refo. Lievar 3 sbulicin y contuar 1a
irsooiin curante 50 minutcs 3 uns velondad minima G 12 Galos por hors
Desaubs t \a xtraocin y del enfvamiento. riar 8 ecipant de axrscein, sacar
1a iaca fiante y retrar 1 placa porosa. Lavar 3 6  veces o conterido de 1a piacs
ivante con aicahol il al 50 % precalentado 3 unos 80 °C y despus con 11de
2qua260°C.
Durantsy entre caa uno de fos lavados. no debe spicarse sl vaco,sino qus deberd
dearse que o Giscivente sa vaci por ravadad y apicar 3 coninuacion o vacio

Secar a piacs con el resicus, nfriar y psar.

5. Caloio y presentacion e Ios resuados.

Calcar fos resultados de Is mansrs desa
502 1,00, srcepto pars:

Seday melamina 101
iz 0se
. Eracisién cal método
En mesclss homagénass de materiss texties, los mirgenss de fatiidsd de los
2t GHen6Gs Madante S418 MEI2SD N Son SUBENEres & = 1. pars b margen
e fbicaa d 95 %,

Métodon 16
Matsming y aras forss determinsdas

(OHétodo que usiza Saico fmico calients)

1. Ao de aplcacién
st mitod s apicard, dessués de 1 siminsoién ce ss materins o forosss, a 55
mezsias binsnas de:

1) melamina (47)
2) sigodsn (5)y aramids (2).

2 Prncsia

La melamina se slmina 3 pari de una masa conoc
por dlusién en dcdo formio caiens (20 % oe mase).

P pep——

E1 resicuo se recoge. se lava, se seca y se pesa: su masa, coregda si ese
necessrio. 26 Sxpress e porointsi de '8 mesa de ls mezols sn £staco a0, Ls
Proporcin de segundo constiuyene se cbiene por dierencia

Not: Hay que maniener estictaments 1 gam de temperatura recomendads poraus.
12 soluoiidad oe s meaming depends muchismo de 13 emperatra
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EITESRN S SRS o R N P O S G e TS Yon S
convenconaias indoados an sl Anexo Il g6 Resl Decrto SZ8/1GET. oe 5 ds junc,
Ftaivo sl etqueiado de composicén de os productos exties.

s frs presentes an 1 mezels deberin identfcarse anes de sfactus os andisis En
Garios méiodas QUmicos, 15 Dare IeoUDE 6 Ios samGENENtES G una mezsa podrs
ieree parciamente n 8 rescivo uilza0o para Asover sl componente soluble
Stempre aue sea posive se escoperin reschos qus fengan un efects 4ébi o rulo
Sobre las foras nsolubles. S s@ supira aue Guranis f andis se prodce una pérdida
G rasa, comenird corep ol resuaco: & Soompafan factoes de correccon 4 i
Sttos factores han sido determinacos en Gferentss sborstonios Fatendo Ise fores
epuradas mediante traamieto previo con o reacivo apropiads espaciicads en ol
método de analss. Estos faciores 530 se aplcaran 3 fbras normales y podrin ser
Pecasarios olos factres ce comeoain 5 192 fores 5 hubasen catedrsdo Snies o
durante i atamiento, Los métodos quimicos propuesios se aploaran & andiss
Indviduses. Convandra sfectuar coma minme Go% SRS s00re MUScIss o8 andisi
Separadas. tano uando se siga el prosedimientc Ge separacén manual como cuando
<2liice €1 de saparaodn quimics. En osso e Guds. y Sah mposRILdad thoniee, <6
denerd cractuar oo anaisis siguendo un méiodo akemaivo aus pemita I dscicion
G 12 Foras o hausias 3 icaar o primer métas

L Generaidades sobre los métosos de andisis quimico cuanttaivo de lss
mezsas oa fhres v

Informacionss comunes 2 los métodos que dsberdn sequise, para el andlsis
Guimico suamaive ge mezes 6 foras txies

Lt it ce spiescién

En of dmio de splcacién de cada métoso se indcan Iss foras 3 las
que sl métod =2 spicanls

12 e

Después de haber denificsda lox companentss de una mezcl, %=
eliminarén en primer lugar Ias materiss po fbrosas por medio dt un
iratamiento previo aproplado y despues uno e los dos componentas
Genaraimente por dicolsein SHIEGiVa. S5 pesard &l s Ieaube ¥
S calouard s proporén el components sauble 3 parr de 3 pErcds
e masa. Savo que elo pantee cifcutades técnioss, serd preferble
isolver 1a fora preserte en mayor proporcién, 3 fn de obiener somo
residua fora aue se encuenite an menor roporcon

[ERTap—
[ERR—
131.1. Placss firartes y pesafiros que permstan I incorporacion de
laoss, o busuisrore Sruments) s G idnioos ecutados.
1312, Mtrsz oe sucsdn.

1313 Deseoador que confenga gel de siice coereado mediarte
ncicadar

1514 Homo da sessdo con ventlador para secar a2 mussres 3 105°C
£3°C,






OEBPS/images/B2011_03412_Revisado_fmt24.jpeg
7. Pincigen.

Se ceterminars o contenido en ritigeno de la mezol, y se calculard, 3 pari de
asia datoy del contenido, an nirogeno conosido de los dos componentas, Ia
oroparsin de caca uno d 03 Sompenentes da s mezcls

3. Instumentaly reactivos (sdems ce kas mencionacos en 55 peneraidades)
ER—
1) Matraz de cigestén Kjeidah de 200 2 390 mi
i) Aparatos de cesilacién Kekdahl por arasie de vapor.
) Inirumenta de valorcién pr retoceso que permia Una pecisién de 0,05 i

32 Rescives
) Tolusre.
) Metanol
i) Acico sufrico de densidad 1,54 220°C.
) Slfato de potasic”
V) Eibda de saenc’”

V) Solusién de Iidrido de sodio (400 gifio) Disciver 400 g de hidrido de
Sodioen 400- 500 m de 3guay levar  un 1t con agua.

Vi) Mezsi ce ngoscores:

Disalver 0.1 g ce oo ds metio &n 95 mi da etsnol y 5 mi ds agua. y
mezclr sts sousién con 0.5 g 62 verds de bromasrasol disuets en 475
G ctanoly 25 ml de agua.

Vi) Selucién ce oo bério
Disoiver 20 3 ds deido béico &n n o de sgus.

) Acido sullco 002 N (soucién volumétrica parén).
4. Tratamiento previo de a mussira reducida

1 tratamients previo descrto en las geners
pravo sguienie

En un sparato Soshet batar Ia musstra secada i sire con una mezsia de i
volumen da toueno y de ires volimenes Ge metanol durarta cust horas, 3 una
acanci minims e singa ol po hors. Expaner s mezela s are psrs peri 3
iaporacion dal dilvente y eimivr o limos restos 4 €5t par cSlnamEntc &n
i homo = 105 °C 4 3 °C. Tratar después s mussirs &n sgus (50 mig ce mussis).
Raciéndals henit pa e uants 30 mindcs. FIsr ramroduoi s muscts an &
sz y rapatr 13 ssrscadn can un voumen dénice de sgua. Firar siminar ol
‘xceso ce agus de s muesia. por ssirjamient, sucién o cenif.gacian y secar
despoes Ia muesta a air.

Nt

idaces se sustturd por el vatamisnta

£1 toueno y o metanol son téxioos. Conviane uiizar st productos con gran

5. g

=
51, Instucciones genersles

Enlo que se reiers 3 1a foma, ol secado y Ia pesada de Ia muesta, sequi ¢!
procadmienis Gecerto en 12t GEnersiiacas
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£ Madlo.denpiu:
Sequi ol procediminto descr en las generalidades, y proceder después de Is
forma siguinte
Al mussta de andiss colocads en o fasco e [311] s 100 ml de xieno (3.2)
por gramo de muesira. Colocar ol refrgerante [3.11]  llevar 3 sbulicn. que 52
Mantendd durante 2 minuios, Decantar nmedistaments el fiudo caiente &n 15
laca ftzanta tarada (vase Ia nota 1) Repatr Gono ratamiento dos veces mis.
Chfzsndo caca vez 50 m de disalvente.
Lavar oI rsicuo que quece en el rsseo con 20 i ds xleno hiienc (dos veces), y
usgo. ambién cos vecas. con 75 i cad vez de éier de peileo (32,1 de Ist
generaicaces.
ras ol sequnco lavada oon terde petrlea fira s cantida del fresoo a ravés de
a piacs flrane y ransfa 165 forss, reSduses 5 13 plsca on ayuds oé uns
pequeia cantda suplementaris d élar de periies. Hacer Gus se Sispars
Completamente o sisciventa. Secar  placay o residuo, arfiaos y pesars.

Notss:
1) L placa ftrants en s que se decanta s iano ceserd caentarss previaments

2) Despuss de atamiento con slens niviendo, cederarse ds gue o Fasco que coéenga
Sl 8t o uSStamanta 70 i de oo en 121 e g PRI

3) Para evar 3 los anaistas s peiros dervades de I infamabiidad y foxicicad
deos producios que se manejan podrén utizarse sparaios de exiraccion I calor
modos de operar aproiados aus den resutados igarioos”

5. il y presantacién ce los resutads

Calular I esulados de i forma descrtaen s generaidades. £ valorde e 251,00,
excspeién da 1 melamina, para 3 sl 5 101

. Eracisién cel método

(Con una mezela homegéna de materias fextes, Ios mirgens
2t abtenidos san deho mitodo no serin superores 3.
Sabicad 42135 %,

e fabidsd ce los
para un margen de

Métodon* 14

Clorofoss (s base de nomopoiimero de dloruro e vin) y otras flbras deteminadss

(Oétod sl e sufiica concentrsda)

+. Ambito e slcacién

Este método se apiars, una vez siminadas las materias no flrosas, 3 las mezelas
sinariss

1) sigodin (5, sestst (18). aupro (21). modsl (22), trscstato (24). viseoss (25).
etarminados aoices (28) Geterminados modacicos (29, polamica o naion (30)
poliésie (34)y eiastomuitésier (4).

2 clorofbras (27) s base ce homogelimero de coruro de vinlo (sabreclorsda o o).
Siasiolefns (49)y melamins (47).

Los modscricos 6@ aue se s son s que dan una solucién [mpida por nmersin

o icido o concentrado (densidad relaiva = 154 gl 3 20°C).

Dico métod podes uizarse cancrtaments n sustiuoén de os métodos n° 2y 1 .

Tt oor i i e i Pt Tt e LA b SO
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32 Reaclim
Dimstiformamida (punto ce ebulién 163 °C = 1 °C) que na contzng mis de
n0.1% g sgua.

S recomienda rabsjar con una proteccidn adecuads, ya que este resotvo &5
s
4. Mado g operar
Seguilas instruccionas dadas en as genraldades  proceder como sigus:
‘Afacir 1a toma de prueba contenida en el fraseo ogico 89 mi de dimeiiformamida
por gramo Ge muesia calentada previaments i bao Maria hirvendo, apar. agiar
para cue Ia oma s prueba se empape bien y mantensr en sl b3Ao Maria Hirviendo
Sorens una nor.

Agtar manuamente ¢ frasco y su contendo cinco veces durante et fiempo,
orocediendo con cuisado.

Decantar i quido a través de una piaca filante tarads, manieriendo s flxas en el
fasa sonoo. Anadr i 1ases 8L m da AmefamiamAs y CaEMAr B8 MuSiD
dorante 30 minutos. Durarte este Sempo, sghar manuaimente ¢ Fasco ¥ su
Conlarido dos veces, procediendo con cudsdo.

Vacio e conanida del rasco a travis d s lsea firants.

2 1a paca firante enjuagando ol matz oon
dimaiformamids. Apicar s vacko ara shminar ol sxoasa g liuiic, Lavar o residun
o sprovimadaments 1 | Ga agua cabente a 70-30 -C. La placa fivante debe
lensrae o 50 vez Después ce caca adiién de 2gus splicar brevemene o
vacio, paro s90 despuis de aus el 3gus se haya firado por gravedad. 51 liqudo
e lavado fira demasiado entaments 3 raves de 1a placa lrants e podrs aplicaro!
vacio igeramente

Secarla piacs iante con el resio, enfiary pasar

5. iy presantacién delos resutsdos

Calulsr o resutados segin lo descrt n Iss gensraicaces. £ valr de °d 55 de
700" sahe 2n o2 oscos sguntes

Lana 101
Agosén o1
Cupro a1
Vol o
Fordster 101
Eastomoiisier b
Metamina bl

o, Precisén del métoc

Sobre mezcis homogénes d materss fextis, los mirgenss d fbicad s los
asuitados ootenicos san esta mitodo 1o Serén SUpErores 3 1. para un margen
Sabiaad 341 35 %,
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5.2, Procesimientos delafiados

Transere sl mirsz de igestin Kjelcahl, una mussta cue pess corma minime g
ARadi 312 mugsta contenits &n 6 maraz Ge digesion y respetando &l ardan
Siguiente, 2.5 g ce sufsto de potasi, 01.0.2 g de bibxido de seirio y 10 ml de
So sufires (3 = 1.84) Caentsr & mataz. pimars Sriamente, hasia 15
desinuesén tta dela fas, después 3 fusgo mas fuerte hasta que 2 solucén
52 waia car y précicameria incolora. Contwar calentando urante. 15 minios.
Dejr enrsr ol mairsz. 3Aacr can oudsdo 8 contenide 10-20 ml d gus
Srir wansfa & sontand cvantistaments 3 un malraz Sforaco da 200 mly
Snrasar con sgua pars obtenera soluoidn de andisi

Introduci siecedor de 20 m de sousién de ddo birica &n un rasen oénica de
100 ml y stuar este fimo baj e efigeracer del aparato oe destlacén Kieldah
de manera que o tubo Ge saida quede sumergdo usio por debajo de 13
supertcie e Ia solucién de dcido barco. Transtere exactaments 10 i de Ia
Sohiion de andie 3l mtras de dastlasin, invodusr dn Mo g 5 m de
Soluién de hiarbx e socio n o smoudo, evantar igeramnte ol tspdn y
dejar qua i solucibn de hrénido de S0 caiga lenamenta an ¢l mairaz S 13
Solucién c anaisis y 'a soucén de hidréxido ce sodio tendiasen a formar dos.
capas dierntes. mezcladss sgfando con cuidado. Galentar Tgeraments &
matrez de destisoién = ntoduor &n sl fqudo = vapor procedente del
Ginaradr. Resoger 20 ml sproxmadamente cel dexiado. bar ol rases cénca
G maners qu I Sxreridac dal o del efgerador Queds st s nos 20 mm
por debalo ce ' superfcie cel luico y Gestiar duranie un minuio mas. Adrar
1o extramidad del oo con sgua. recogiendo @ lquido de lavado en &f Fasco
cénico. Retiar e ilimo y colocar un sequndo ras0o cénico aue conlengs
Srededor ce 10 mi ce solucén de dcide obrico y 8 contnuscén recsger
Sproximadaments 10 ml daldestlado.

Valorar separadaments ambos desilaos oon dcido sultrico 0.02 N wizando s
mesci da indcaores, Ancar o resuiados 4 5 especives vaorscionSs. S
1a valoracién del sequndo destiado diese un resuliado superior 3 02 i, repetr
13 pruebs y comenzar e nueva I desiacian dizands o pan Sicuots 46 13
Soluien ca andiss

Efectusr uns prusbs en bianco, sometienda 3 fs cigsstén y 3 Is destlssdn
inicamente lo rescivas.

5. Cauio y presentacion oe o resuados.

1. Caloular ol porcentse s nirigano cantenido en  mussira =n sstada seco del
modo siguiene:

28(7-b)¥
=
= irigenc en s mussta seca y pura

A% = poreerisie

¥ = elumen fotal en i de doido suFiica parén utizado para I determinacén,
b = volumen ol en il e &ic sl parén uizad para a rusba en bianco,
N = walracién el cel doid sufinca patrén.

W= masa) de a musstrade ansliss en etado seco
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7. Princigea.

Lss firas cistntss 3 Is dorofors. ls slssioeina o I3 melsming (e deor. lss
mancianadas on & sparsda 11) & lminarén @ par cé uns masa conocs de s
mezels en estado ssao por disoucin &n Sodo suflico concentrads (&= 1 54 g
£ residuo, consttuido por a clorafbs, 1a slasolfina o 13 melamina, e recogera
vars, secard y pesarés su msa. corgds = fuese necesaro, se expresard en
poreeniag de 3 mase da a mesils en esiau Seca. L8 proporcon oel segunda
Sonsthuyente <6 sblandr por Gfarenca.

3 nstrmentaly
ER—

i) Frascos cénicos, capacidad minima 200 mi, provisios de un tapén
emariade

) Vit de vicrio de sxtremo panc.

ctvos (scamis de os menconsdos an s gensrsicades)

22 Rasctvos
i) Acico sufines cancentrda (o = 1,84 g
i) Acico sufiice, solcién scuoss. sirsdecor de 50 % (mim) de doda
Soirice
Para preparar ests reaciivo, 3Aad. oon precaucién y enfridndolo 400 mi
e dcido sulrico (4= 184 gim) 3 500 mi de agua. Cuando se haya
Enfriaco 3 soucin = temparatura ambienz, levar hasta un o son 3gus.

) Amniaco, solcion dilida

it con sgus destiads 80 m de un salusién de smanac sonoerirada
(4= 0,550 gimi) para btens un

4. Modo ds operar

Sequi ol procedimiento descri en las generaidades, y proceder despuds de Ia
forma siguinte

A a toma e muesta colocada en o frasco [3.1] sfadir 100 m de cido sufiico
3.21)] por gramo de toma e russta

Dar ez minutos 3 tamperaturs smbiente; agéando d vez en cusnco s toms ds
mussirs con ayuds de 13 vails 62 vidio S <8 tara d una fel © G un t5ida de
punio, aplastaio conira I pared del fasco y efercer una igera presién con ayuda de
12 varita de vidro paa qus I materia disueia s separe con ol cido sulfice
Decantar i liqudo en s placa it farada. ARadi a fasco oiros 100 i de 36
Suliica [3.21] y repet ' misma operacén. Varter & contenida del fsseo en 15
Pl y fransfrt @ lla ol residuo fbroso con ayuda de I varlla de vidrio Sifuera
Recesari. 3hacr 8 frasza un poso oe dodo sufiricn concentrace 2] pars
arasiar a5 fbras que hubieran podco quedar sdherdas s Iss pareces. Vasar ls
lsos por seprsci. vacir & firaco el rasco o Gamir de fraseo, evar uego i
2o en1a saos primera con s salusen 42 dedo sufiie & 50 % (32 1], caspuie
on agus destiada o desionizada (1323 de ss generaidadss),  continuacién con
Solucin da smomisca 2.1, y por dima aeer 3 fondo Gan aqua destiads o
desionizads, vaciando completamente 12 placa medlarte aspitacian Sespuds ce cada
acicén (no aplcar Ia aspiracn urans Ia cperacién oe lavado, ssperar 3 que o
avica haya sxcurics por gravedsd)

Secara piaca y ol rescuo, enarios y pesaros.

5. Cauio y presentacion oe o resuados.
Calolaros resutados deIa forma indicada en as generaidades. € valor e s o5
1,005 exceperén de a malaming para s sl =1 07
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& Modlo.deopiu:
Sequilas instruccionas dadas en as generaidades yproceder como sigus:

‘Afcir 3 la foma e prusba con'enida en un rasco céico de 200 i de capacidad
minima provista d un tapén ssmariada. 100 m ce ico azétco glscal par grama
e meiira Tapar comveramemente. sl i3s3 y sgiar duraniz 20 meioe
femperatura ambiante por mado de sgitador mecirice, o manuaimente de maners
Vgorsea. Decantar & s da 15 SUBEMGE & Lavis 36 13 placs ants trads
Rei este ratamiants fos veces mis uiizando cada vez 100 ml de dsaherie, de
modo s <6 Sftien bes Srrsctones &n ol Tansir ol rescuS 3 18 pis
fitante, splar ol vacio para siminar o lqico y enjuagar Ia placa y i resdo,
prmers con 50 i de 4cisa soético glacia,y Gespucs, vas veoes con agus. Daspuis.
e cads enjuagado deje aue 1 soucen 56 fire par grevedad aniss ce spicar el
Vacio. Secar a plscay i resduo, enfary pesar.

5. Calouloy presentacion de o resuftados
(Calclar i resutado de Ia manera desora en la ganeraldades. E1 valorde s o5
4100

. Pracisin cel métoda

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, s mirgenes de fiabiidsd ce los
resiitados obtenidos con asie mélodo no serin SUperores a # 1 para un margen de
fabiicad 42195 %,

Métodon* 11
Sedayana o peles
(Método deldcido sulirico 3175 %)
+. Ambito ge slicscién
Este método se aplcard, después de Ia siminaoién e Ias materias no orosss, a s
mezcas binanas o2
1) seda (4]

2)1ana (1) 0 pes de animsles (2 2).a slssioleina (40) y melamina (47).
2. erinigio

Las foras de seda e disolverin a part de una canfidad conocida de la mezcia en
tado seco por medio de 3000 sufico 3 75 mir

1 resicuo se recogers, lavado, secaco y pessdoi su mass. coregida i fuese
necesari, Sa S1presars &n poroinia Ga 3 mass Iotl o 1 mezoe &n 851340 $655.
£l porosntajs s saca en seco 55 cotendrd po dferencis.

2. Instumentalyreacs
31, Insramantst

Frasoos cinicos de una capacidad minma de 200 mi provistos 6@ un tapén
csmerisdo,

s (sdlmis ce os desartos en ss gensraldades)
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182,

IO S0 P 10" - Yo ol DO S,
afstado con los porcenijes convenconales y en su 6350, con
Ios factores g correcain G I pércida 6= mass ooasionada por
& ratamment previo

avh)

100g[ 12

i

a+h

1o |+ao0-p )1+ ; +B,

i 100

Pu 5 ol porcentsje del componente insolude feniendo en
Guents ol porcentsja convencionsl y s piida oe mazs
Eparmantaca curante o retamients preve,

P 5 ol poroentse del compananis insaluble seco ¥ puro
Calousa oon's ormula ndiads £n 8 purt 5.1

a1 es &l porosntaie convencionsl del componente insoluble
{Aneso | cel Real Decreto G25/1087. 92 € i furio, resive
3l stiuetado de composicén o los products texties ).

2 e o poroensje. convencional del componente. solusle
{Ansso 1l cel Real Dscreto G25/1587. e  de frio, relsiv
3l stquetaco de composicén oe Ios producis texies )

51 s la pircica porosntusl del compnents nsoiale por
Shects del ratamierto previo

52 55 1a périds porcantusl ds compansnts saluol por sfecta
Rl tamienta prav,

o del segundo componente (P2 5) e igusl 3 100 -

En csz0 de que se utlce un tstament previo sspecl, os
valres de b, y da b Gaberan determinarse. 5 fura posile.
“ometendo caca una ce lss forss componsriss purss 8
‘atamiento previo aplicads durane o ansliss. Se eniende por
Fbras puras, las fhras exenias de foda matera no forosa, 3
excepebn dé 1as que contangan narmamente (por su naturaleza
o como consecuencia dal proceso da fabricacén) en f estado
(erudo, olanaueado) en que s ercueniren en ol aricdo
Someico s ndiss.

En caso de aus no se disponga de flxas componentes
separadas y puras que hayan servido para a fabrcacin del
artiulo sometdo 3 ansliss, se adoptaran Ios valores medios de
b1y d b, resutantes de prusbas sfeotuadas en fbras puras
parecioas 3 12 que confenga la mezca examinada.

i 52 aplca s ratamien previa normal por sxtrassién con éter
de petiieo y agus, podran despreciarsa los factores de
correccén 51y 2. salvo en los casos del slgodéa cruco, del
no onda y el catams sode, en o5 que s sdmte
convencionsimente aue Ia pércida debida al ratamieno v
200l 514 .y Sa en af caso del polpropiand. en & que 56
asmite convenciensimente aus dicna pérda e fgual a1 %,

En el caz0 de cirss fbrss, 56 sdmie convencionsimenis aue 1o
<& tengan &0 cusnis &n Iss cdleuos 58 péradss sor stcta del
b s xbpelonsg
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Frecisin del metado.

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, s mirgenes de fiabiidsd ce los
resuitados obtenioos con asie mélodo no sarin Superores a £ 1 para un margen de
fabiicad 42195 %,

Métodon 7
Determinscas fbras cebsicss y poliéstar
(Mo del dcido suliico 3175 %)

imeit ce solosciin

1 método se splcsrd, después de Is slminacién d materss no forosss, 3 lss
mezsas binanas de:

1) algodén (5. Ino (7). ifame (5), ramio (14), cuero (21), mocl (22, viseosa (25)
2). poliéstr (34) lastomutisir (45) y elastolefina (48]

Frincigio
Las fibas celldsicas se disolverin con dedo sufirco i 78 % 3 pari de uns
antdad conacida da 1a mezels en estsdo seco. I resiouo s recogerd, avado
Secado y pesador su masa se exprasari en porcentaie 6@ a masa de fa mezcia &n
i 2500, Ls proporaién de fbras oekdeioes saces 28 ootandr par iferencia

Instrumentaly rescivos (sdsmss de o2 menconados &n s genersidaces)

FRp—

i) Frascn oénica ds una cspacicad minima de 500 . provito de un tapin
Ssmeriado,

i) Termstato o cuslauer oo Sparsto que parmita mantensr ol fasen 5
famperatra de 50 C £5 °C.

32 Rescives
1) Acido suifiicn 3175 5 £2 % i
s an cudsda y sniindolo, 700 mi de e sufiico de densidad 164 3

20°C, 2 360 ml 6e agua destiads. Una vez anfrada I3 soluién 3 tamperatura
Smbinie. levar 8 voimen 11601 agus

) Solucién de amoniaco diuida
Diir 80 e 5ok ds mariaca da densdad 0,85 3 20 °C #n 420 ml de s

Modo de cperar
Sequilas instruccionas dadas en as generaidades y proceder como sigus:

s 15 tors ce prusba cantenids en el fasea oéniza de 500 ml de capscidad
i provito 6 un tepén semerisdo. 200 m ds deido Surce 3 75 % po arama
e mussia: porer o {apsn y agiar con uicace o Fasco para empapar ien a oma
32 prucbs. Mantenr o asta 8 50 °C & 5 °C dursrie uns hors agrando & intervlos
requares de sproxmadsmente 10 mingios, Fivr por susién sl sontenide cel sz
3 ravés de Una placa firarte tarada. Transier 3 ésta Ias fbras rescuales
<rjuagando ol frasco con un poco Ga &cdo sufiica al 75 %. Esurr la placa
mediane suocién y lavar una vez o esidus que se encuentre e 1a lacs, lenando
ésta de 3ado sulfrco a1 75 %. No aplar of vacio nasta aue ol &ido o 52 haya
fvado porgravedad
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e enfigsiile con elin [ diesencin esire-dos resilindos que, St
s serie Gs andlais sectuados en dierenas [sborstoros. <o
52 superara &n ol cinco por ciento de los cascs, aplcando
narmsl y someciaments ol métoda 3 una mezeia homogénea

ainios

12 iforme del sndiss

1121, Ingicar que &l andisis = ha efsctusdo conforms 3 presente

método,

1122 Dar nformacién detalisds refersie 3 los batamienios pravios

espaciaies (ver o punta 1)

1122, Incicar fos resul
dcims.

2. Métodos partioulares. Cuadro resumen

os indivduaie y Is media armatiea con un

o] Anoto g picasen e
compenene anoe onporare rsauoe

N o [ — ncsons

N2 [Determinadas foras protincss_|Owas oras aetemnadas Hoodirto

13 [Visoosa.oupro o detrminados tpos |Algodin,sastoleina o meamina Iciso oo y clouo secne

N4 Poiamica anen [ — cigo o a a0 i

Ne5 ceso e —— o pencico

N8 Tosceta o polisds (Ovas foras seteminasas [—

N7 Detrminsoas fors ceudsiss | abister slssomuéster o ssoeing oo suineo 175% i

[T m————— e ———
S aeirnadss corirss

[r—

N3 Deteminssss coratbres [Cr—— o —
T
Erp— Determinates cootbres dasioefnac |Aao sckico g
s

e 1 e [Lana, pl, aasietna o mearina lhcido sutinao s 75%

N2 ae Deterninadasfors oo oigen anmal | Deterinacin o cerenidoen
nivigeno

N 13 Popropiens (Oras foras setminasas e

[T e—— (Cloroteras (s base de rompolmero de Acidosuires cencentads

oo de i), sasiolena o meiamina

[T ———————————
y aastanes, oo, 50es

N 1 Maamins [Agosén o ramiva

[—

it frmi cante 180% mim
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1315, Babenen snalilics, Sensitlidad §,0002 9.

1312, Eauo de_extracoén Soiet o instumental que pemits
Sicsna cénicos rasutacos

132, Resctives
1321 Eter ge petdies redestiado, con purto 6=
ye0-c

12222 Los oros resctos se mencionsn & Is sscsén comsspandients
de_cada método Todos los reacivos. ubizados Geserén ser
imicaments puros.

bulicién ent 40 °C.

1323 Agua destisda o desionzada
1324, Acstons

1325, Asido otofestinos

1328 U

1327, Siebansto de sado
siméstr

i acondicionamiento y de andliss

Como 1o que se determina s la mass en seco, o serd necssaro
Scondicansr 125 mussliss i hacer los aniies en una simesers
Scondcnads

Musstraracusids

Escoger una mussta reducica representatva de Ia musstra gobal para
abarstoro sufierts para suminstar todas as mussiras Ge andlsis
necesarias e 1 g como minmo cada una

Tratamiento previo de fa muesa reducica’”

Si stuviese prasente un ssmerio aue no debs fenerse en cuena para
el ciouio e los porosriaies (ver af apariado 3 del aricuo 7 del Real
Decreto 62611657, de 5 da junio, relavo 3l saueiado de composicén
G los producias ‘extle), 36 comensard por Siminara megants
métoco spropisda qua ro afects  inguno de os componentes foroscs

Con esta fnaldd, las materias no fbrosas ue se puedan extrasr con
éter de peiries  agua se siminarin ratando Ia musstra reducda,
Setacs 3 are. en sl Sxacir Sohst can £t 4 peirled durante uns
ora, i cadencia minms de sei cicos por s, Evaorar &l éer de
petdled da la muesta, Que se axtrasrs despus por Fatamiento drecto
et inmersibn durants una hora &n 3gus & fmpersura smbents,
SEguisa 85 nmersibn Gurans un hors £n 08 8 55 1 5 €. sgHands
e ez on cuando. Ls ralsolén muestalagua serd de 11100, Slminar ol
Clokea de sgus 56 I3 mussha por sstamento. susén o
cerirfugacén A contnuacisn,oejar secara muesiea lake.

En sl caso de la sisstotsing o e mezsiss g fbas que comtengan
clasiolefna y ofas fibras (ana, pelo anmal, seda. sgodén, o
cifam, yute, 0305, esparo. coso retama, ramio, 553 cupro, modal,
proleiica, viscosa, _acrilco, poamida o naion, _poliéster y
Clastomuiésier), oI procedmient anies cesorto deosria modiicarse
igeramente y susbiree = éte ce peiriea po sosions.
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ANEXCH

METODOS DE ANALISIS CUANTITATIVO DE CIERTAS MEZCLAS BINARIAS
‘D FIERAS TEXTILES.

1. Generalidsdss
Itroducién

Los métodos ce andis cusnitaiva de lss mezclss de flrs textiss 38 basen en dos
prooecimientos pinipaies. € ds I separacin manualy ol de ' separacién auirioa de
s thrss

1 rosediniento de separacién manual dabers utlizarse siempre que sea posibie. Y3
auS genersiments sz abtanen con & resutscos s areisos qus oon & procsEMEnta
Guinico. £ apicabe a fodos los producios texiles en los que I foras componenies
o formen una mezcla inima, com por eemplo en o 6350 e hiados compuestos de
Vo Siamanios sxda una ce &los consituds por uns 2ol e oe fors o Ce tedon
e lox que 1 fora que compane Is urdimors sea de nareess ferens 3 15 que
compone I irama. o de géneros G punio aue puedan destsierse compuesios de hios
e dhverses clases.

&1 prossdimiento de andisis quimica cusntiaiva de mezclss de fbras textes 52 funds
generaimente en 1 solubildad seleciva ce los componentas indiduaes de Ia mezcla
Bespuzs de I ciminacén c uno oe los companentes, ¢ residuo nsolube se pesay
proporcian del components soluble se caloula  parir de Ia pérdica de masa. Esta
Erimera parta Gel Anexo contne ls mformasin comin 5 o2 snlcs per s
Prooecimients de todss Iss mezias de forss consiaradas en ol presenta Anesc,
Clalquiera aue sea su composioén. Daberd por tarto ulizarse conuniaments con
‘2qusiss secciones del Anexo que confengan o prooedmisrios Getalados spicabies
mezcias de foras concratas. Pusde oouTe que 31gunos analsis quimicos se basen en
i princpia cus no s &1 de Is soubidsd selscive, En sstos oascs, pord alaree
nformacién compiet y Getlaca sobre S0 an 3 Seecién comespandani ool métoda
apicadle.

Los mezsis de farss utiiadss urants Ia fbrioacén de s procuctos textes y, &n
menor grade, Iss que se encuentran en Ios productos acsbados. contencn 3 vaces
St o foroess como arseas, cerss o S, 0 proccios sies £n & S0UR, que
pusdn taner orgen naral o haber sdo sAadidos. para facifar la fabrcacién. Las
st o fbrosas deoéran siminarss antss del sndlsis. Ess £ 3 razin por 4 cusl
52 escrbe guaimenie un método de tatamiento previo que permie eiminar Ios
oetes, 125 grasas, s oaras y s productos solubles en of 3gua en I3 mayoria de o5

Los procuctos texties puaden contener sdems resinas ot materiss sfsdidss pars
confrles propiedades speciales. Tales materas, ncdos os colorantes en cieros
Cator exotpoonsies. puscen modiicsr 1 scedn del rascto. soere Sl somponénte
Saluols & mcusa ser parcsl o fisimnts simnadss por oz resctos. Estes materss
Aacidas pueden por tants nduci 3 eror y eberdn siminarse anies de analzar la
ugstra En caso de que s Siminacdn <ea mposbie. los mitodos de sndiss
uimion cuanttativo descros en & praserte Anaxo 1o seran spicasies.

1 colorante presente en s fas teidas 52 conscera com pare negrents ds a fors
yro e sliminars

Extos andiss se sfectian sobre s bsse de 1 masa &n 5652 y 58 sumiisra on métoda
D arminar,
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aplcars of siguiete procedimients como vatamienio previ. Tratar s
ogira duran 10 minuios 3 50 °C con una 30N e sonenca 28 91
e Soico oricfstoncn 3150 5% y 50 91 e s, La relacin mussiraiagus
Serd c 1100, Lavar a muesta en agus, y después escurr y lavar en
ins souciin de Disrbonsto de sod a1 0.1 % y, Tramente, lavars
Clicasosaments sn agua

n ss20 e que sz materiss o frosas o pudieran axtasse con étr ds
peiso y sgus, daberin siminarse Stiyend & srocedments
descito mis ariba por un prossamiento spropisdo que %0 3
Sustanciamenta ringuno de 0s componenes forosos. Sin eroargo, pars
cletas foras vegesies natrales orudas (yuts. 5000 porslempio) sy ave
SEaar cue & rataments preva normal son S 46 peros y 3308 na
Eiming todss Iss sustancias no Sbrosas nstrsies:  paser e &l 1o 22
aplcarin rsamientos previos complementaros a menos oue 3 muests
contenga soresto o sclubies &n & ter g periea e o 3.

En los informes cal andisis dabarin ceserbiss detsladamsnts los
métocos ce raamients previ ubizados,

Erocadimanta ca andisis

171, Insincciones generales
17.1.1. Seoado

Todas a5 operacones de secado deberin sfectiarse ¢ un fempo,
o ferio 3 & horas i superior 3 18 noras, 2 105 £ 3 C, an U
normo ventlado ouya pusrt permanczca cerrada durarie foda 2
uracin dal enads. 513 curaciin 5e sscads fera pferce 3 14
horss, deberd compronarss & 35 ha obtenida s mazs
onstints. Se consiterars sleanzads st cuanda I3 varssen
e mass, después ce un nuevo secado de £0 minuios, se3
overor s 005 %

Dursrte a3 opsracionss d seaco. ce snframiento y de
pesada, evtar maipular s placas Wbantes  ls pesafitos, s
Thossias ce andliss o os resiuos con s manos cesnuces
Secarlas mussias en un pesafitros sin taparo,pero con tapa
metda también en of nomo. Después del secado, tapar o
pesafitos antes de sacars del homo y paneris répdamente en
Sl casecacer.

Secar en i homo Ia piaca filante colocada en un pesafiros
destapaco. Intocuer ambén &n &l hamo Is tapa de dst
Daspués de secado, tapar o pesafitos  ponero rapdamente
2 ol cezecacor.

En caso de aue se emplease un instumental que no fuese Ia
placa tante a5 operaciones de secado en o horno @ levarin
5 cao da maners que Ia masa e seco de las fhras pueds
Getarminarse s pirdd.

1742, Entismienta

Etectuartocas s opsracionss oe enframiento =n o desacadar
martariéndols o 135a g 3 beanza dursnte 1 oo SutGente
para que los pessfivos se enfisn fotamente. ¥ en cusier
20, Surante i i ce 2 noras.






OEBPS/images/B2011_03412_Revisado_fmt20.jpeg
Webuclo .3
Determinadas dorafbas y oras flras ceferminadas
(Método delsufuro da carsono/acetona 55.5144.5

+. Ambito e slicscién

Ete mitod se apicard, dessués de 1 siminssién ce Iss materins o forosss, 355

mezsias binsnas de:

1) deteminadas dorgfras (27), 3 saber, detarminados policoruros de ino
Supercorados o1

2) tan (1), gelo snimai (2 y 3), seds (4), aigodén (9), cupro (21). mocl (22),
Visooss (25), scriten (23). polamids o naion (30). polsster (24) fers d&
vidio (43), siastomuitésier(45) y melamina (47).

Si & contenico &n 1ana o an saca de Is mezcla sobrepssase &l 28 %, convencrd

ilzar i mitoda n 2.

51 o contenico en pofiamida o naion sobrepasase € 25 % en la mezsa, se utizard
Simitaon 4

2. erinigio
Se disaverin las foras de clorofbras @ part e una canidad conosida de a mezcla
= astado saco con yuds de Ia messls SEEcApos d Sufura G carbono y de
Scetons, £ resicun 52 resogard. (svado. secado y peasdo; SU mses, consgds 5

fuese necssario, se expresars en poroerje de Ia masa. de Ia mezcla en estado
o, S porcenti d fores 96 p0/clonr o6 Yo Secas 58 CotENS por dfErEncs

2. Instrumentaly resctivos (sdemés e kns desoros e las genarsidsdss)
FR—

) Frasco oérico de una capacidad minima de 200 mi provisto de un tapén
asmariade.

i) Agiadr mesinis.

32 Rescives
1) Mezca azeotrspio de sufuro de carbono y de aceiona (55,5 % oe sufuro de

cartonoy 445 % de sceion en volumen) Se recomienda abaar con una
protecrén adecusda ya que esta reacivo o5 xco

i) Al iz 5152 % en voumn,  sleohol mtiico

4. Modo gz operar
Sequi las instrcciones dadas en as gensraldades  proceder como sigus:

a2 12 toma de prusha corfenida en el faseo oérico de 200 m de capacidad
i provito e o tepan semeniaco. 100 6 mezels Szectopea po arema de
mussia. Tapar convanienfements ol frasco y agitar a temperatura smbjene durante
20 minuios por medio del agHador mecinics, © manuaimente d manara vgorosa
Dacantsr ! luida fotans 3 ravés 4 1 pacs itante tarads

e o ot f sl s dbar comprota b sl s o s el
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8 Pracs@n del melada.

Con una mezcls homogines de matarias textles, Ios mirganes da fisbidsd de los
et abtenidas san dlns mEtad o Serén SUBRHTES 8. £, ara Un margen 42
fabiicad 42135 %,

Métoson 15
lorafiba, determinados modacriicos  eastanos, acetao, Hisceiat y ias foras
(Método de 1a silohexanons)

it oe spteacién
Este método se aplcard, después de 1 siminaoién de las materias no orosss, a s,
mezsias binsnas de:

1) acetato (18), biscetato (24). clorofbras (27). defeminados modacrioos (29) y
eterminads ssstancs (29)

2 1ana (1), pelos de animales (2 y 2, 523 (¢), agodin (). cupro (21), mosal (22
V52053 (25). crled (28) pliamida s nadon (30, veio il (40 y melaming (47

5152 observ s presencia de uns fbra modeiics o lsstana, se debrd proceder s
Stesiuar un £nsays pralminar i G deternr £ S compElamEnts saule 2n &

Pare snaizar lss mezclss que contiensn Sorafibres también se pusde Spicsr €

métoda n & 0 8 métode o 4.

2. erincigio

Las fibrs ce seetato, de mscetao, a3 cloroforss. deteminados modacricos
slastancs. e dsuehven 3 pri de una masa conocida de mezcla en su estado 5eco.
for sxiraceian 3 tamperaturs Gereans 3 13 ge sl mediante cichexanona. E!
Tesiduo se recogers, lavado, secaday pesado; su masa, coregica s fuera necesario
<2 sxoresars en porcantajs e 13 masa de 1 mezeia en stad seco. El porcantsj &n
stado seco de Sorofors, modacrico, Gastan, acstats y acetao se obtandra por
Gferenci,

3. Instrumentaly reactivos (sdemés de Ios mensionados en as generaida

Frpe—

i) Aparato paa a extracsién en caients que permita segur ol modo de operar

previsto en ef punto 4 [er o croqus varante del nsirumental desoro en
Miliand Testlbercnte 58 (1675) pp. 543-545]

i) Placa fitranie na que se colocas a mussira.
i) Piaca porosa. porosidad 1

) Refigerante de refuo adaptasle 3l matraz de desiacion
V) Aparato termic.

32 Rescivos
) Giconexanona, unto de sbuliién a 155 °C.
i) Aoono) atico diuido = un 50 % del oumen,
Nots:

L isohexanana es infamatle  trics: S utizara deben fomarse madidss ds
protsceién adesusdas
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31, Insyramenist
Frases conica de un cspacidad minma de 200 mil. provito de un tapén
csmertsdo,

32 Rescivos
1) Acido formioo a1 80 % i (densidad 20 °C: 1.189)

Liear 820 m o dcido ormico al 90 % mim (dersidad 3 20 C: 1.204), 3 11
con 33ua, o ben bevar 750 il ce deda farmico s 85-100 % mim (densdad s
20°C71320).2 11 con aga

La concentracién no es crfiea e 77 y 53 % i de dcido i,
i) Ameniaco e

Livar 50 m de amoriaco concentado (densdad 320 C: 0380), & 11con agua.

4. g

Segui ol proceso descrto en las gensraidades y proceder como sigus

—

st 13 muests, conenica &n i frazco cénico ce 200 i de capsoidsd minimS,
100 mi de 3ado fomico por gramo de muesta. Tapar y agiar para smoapar I3
mussia. Dejr eposar durane 13 minutos a femperatura ambente. sgtando da vez
< cuando. Filrar f contendo del asco en una plsca flrarte taraca y pasar 3 ésta
155 posiles fores residusies vando ol 2565 oon un pace e S0cs Ermica. Excurtr
13 plsca por sucsbn y var S residun soors I3 placa. susssiaments con doida
farmico. agus callen, smorisco G y por Ui con agus frs. Escurr s paca
fitrante o succion caspuss ca oada adisdn. No splcar sl vacia hasta qus cada
soluciin'de lavado o e haya filrdo por gravedad. Finaimente, escurr Ia piaca
tante por susoién. secsri con 8 residuo. nfnary pesar

5. il y presantacién ce o resutads

Calcular los resultados de Is maners descrts an Iss gensrsicaces. £l vabr ce s
522 1.00. 5 excepeiin da s maamng. paa 14 6081 - =10

. Eracisién cal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, os mirgenes de fiabiidsd ce los
resiitados abtenidos con aste método no serén superores 3 £ 1 para un margen de
Sabicad 321 35 %,

Hitodonss
Acststoy acetato
(Método del aiohol bencfico)
+. Amitode splacin

E1 método se aplcars, después 6 Ia liminacién de as materias o fbrosas, 3 Iss
mezoas binanas de:

-aceta (19)

 isostat (24, siastoiefing (42)y melarn (47).
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Bostatoy otas foras determinadas
(Méto dz a scstons)
bt se spteacién

1 presente método se apicar, Gespuds de haber siminado las materas no fbrosas,
3 mezoles inarss g6

1) acetato (19)

2) lana (1), pelo de anims! (2 y 2). 5268 (4). 3lgodén (). o (7). ciiemo (5), yute
(2], abaca (10), esparo (11), coco (12).retama (13), amio (14). sisa (15, supro
27), modal (22]. fora proeinica (23], viscosa (28). aeriieo (28), poliamida o
nalon (30, potéster (3¢) sastormatiester (45, clastoleina (48)y melamina (47

Enningin 520 58 apicard sste mitoco sl scatato desacetiad &n SUperTcs

Erincipio

Las fas de acetato se islverin con acsiona a parte de una cantidad conocida de
1a mezcla en estado seoo. Se recogers o residus, avade, secado y pesado; su
maca, coTEGGS n s 5950, 38 Exprasers e forma 36 poroaniae ca s mesa an
S2co de 2 mezela El porcentae de scefato en seco se obiendrd por derencis

Instrumentsl  rscivs (sdemés de s menconados an f spartsda genersidaces)

31, Insramants!
Frasoos oénicos de una capacidad minima de 200 i, provistos de un tapén
csmerisdo,

32 Rasciva
pa—

Moo g operar

Aplicar i prosedimients Geserto e las generaidades y procedar como sigue:
‘B 100 mi Ge acetons por gramo de mussira contenica en i fasco obrico de
una capacidad minima de 200 mi provisto 6@ un tapsn esmerlado, ap1ar o 2520
Geiar e 30 minitos 3 temoaratirs ambants agtands Ga (ez en Gusnds y
decantar después el iqudo a traves o2 I placa firante arac

Repetr ast iratamiento cos veoss ms (n tota es extaccionss), pero 5810 durante
16 minutos cads vez, de manera que o Sampo tofal 6 Fatamient> con scsions 5e3
de una hora. Transvasar o resico a 1a paca fiante. Lavar o resduo en 3 placa
ftante por medio de acetona, 2yudindose Gal vacio. Lsrar de nuevo la paca
fitvante Ge sceions que se defar después iar naturaimente, sin sueén.

Finimer, escuri ' pisca por meciaGel vcio, ecarla s S i, i y pesar
Calio y exoresion de o resuados.

(Calolar los esultados de Ia manera descra e las generadaces. £l vabr de s
2202 1,00, 5 excepeiin da s mlamns. para 14 608 << 107

Eracisién cal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, os mirgenes de fisbidsd oe los
resuitados obtendos con &f métocd o serén superores 3 + 1. para un margen de
Sabicad 32195 %,
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Este reacivo astars constiuido por una solucin recién preparada de.
i contenido an dloro a6 de 35 (= 2) o (sprovimadamente 1 M) 3
1 que 36 habré shaddo ndrérido ce sodio previaments dsueto 3
Fazn o 5 (2 0.9 gl Verfosr medenis odomeiis anies g6 cads
anlss, 13 concentracion en cora acivo de fa solucén.

i) Acdo seites siudo
i mi e oo scétoo lscial&n 11 50n sgus.

4. Mado g operr

‘Aplcar ! prosedimients deserto en las generaidades y procedar como sigue:
Introdusi aproximadamente 1 g e 1a mussra en ¢l mairaz de 260 mi; aRad
alrsdedor de 100 mi de solucén ce iposirts (Rpoclorta de Ho o de sodo). Agtar
Snérgamente para smpapar sen 3 mussira.

A caninuacién calosar & mtrsz &n un termoststo 3 20 °C dursnts 40 minutos
dursnte Goho iervalo de flempo Sgiar coninuamerte, o por los mens.
racuentemante y a nervaos reguiares. Dado ol cariter sxotémics de 1 disoluon
e lana, of calr de rescoén debe reparirse y evacuarse de esta manera 3 n de
‘viarimpertantes erores provocados por el ataque G flxas no soubles.

Transcuidos los 40 minutos, firsr sl contende del matsz maciante uns placa
ivante tarada. Enjuagar ol mataz con un poco de reacivo de Hipocarto 3 fn de

minar 13 farss s puGran encontsrss adn &n &l misms y verers e &n 13
placa filante. Vacar I paca fivante medianta vaci: avar ! reso sucesivamerie.
Con agua, con el oo aciteo dkido y nuevamente con agua. Durante Goha
operaciin sscurt 1 placs firarte mediante vasio despubs Ge caca sdeidn de
Taids samerend, < embarge, aus o laudd 2 hay 73 por grevecsas.

escuri I placa fivante mediane vaci, secar 3 piaca con o resicuo,
fiary pesar

5. Calouloy presentacion de o resuftados

Caulsr 08 resutacos tal y como s desorioe en I genersidaces. £ sosfien ds
Gorracein <G fiene valor 1,00, Tine vlor 1,01 para ol 3igodsn, Ia iscosa, i modal
713 meamina y valor 1,03 paa ol sgodén crudo.

. Pracisién cal método

En el caso de las mezcias homogineas de fibras texies,los mirgenes de fabiidad
d o3 resultados obfandaz con Ssls mitodo o serin supsnores 3 £ 1, para un
margen oe abiidad del 35 %,
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B Méindo.de anglisls cusniinivo por sepamady el

11, Ambit se spleacién

1 métoda = sploard s (s fbras textis, cualquara ue ses su naturaezs, 3
ondicén que na formen una mezda nfms y Gus Ses posile sepsranas

12 e

Despuss de haber denificado los componen'es del ejd, 5@ liminarin pimero,
125 materas no fiorosss por un katamiento previo. spropiado y después o
separaran las foras 3 mano, s secarin y pesardn para caleur a proporcion
32 5208 flra en l mezeia

[ERTap—

131

naz

132

134,
138,

136,
137,

pessitios o cuakuier oo msimentsl qus G énicos
Tesatadon

Desecador aue contenga gel e sics coloreade por medio de
un ndosdr

Hormo de secado con venfiador para seca Iss muestas a 105 °C
&%

Balinza snafcs, sansbiidsd 0.0002g

Equipo de exirsosién Soxrlet o nsrumentalqus permia déntca
resutac.

Aguia
Torsiémetro o aparato squivaente.

1. Rascivos

141

142

e méste

Exer de pertleo redestiadeo con purto de sbuliién entre 43 °C
y80°C.

‘Agua destiada o desionzada

t acondiionamiento y de andlis's

Verel punta 14

WE. st recucids

Verslpunto 15

17, Tratamiento previo de a muesira reducida
Verslpunta 1o

1. Procadimants ce andisis

151

Andisis ds un o

Tomar ds Is mussirs somstids 3 rstamiento previ uns mussirs
de un peso minima de 1 g En caso de un hio muy o, ol
S podrs sfacasares sobrs un 15130 9& 30 m coma G,
cuslouiers que sea su masa.
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Gikica, y después 3 fonda son 3gus 113, ascurends I plsca por suceién después
e cad adicionNo aplicar el vacio hasts que cada ura de las Solucionss oe avado
i 3¢ hay ftrad por grsvedad. Sliminar &n fn &l fquico restans por medo el
Vacio, secar i placay o esiduo, eniiary pesar

5. Caleio y presentacién e o resuados.
Calcular los resultados de Is manera descrs &n Iss genersicaces. £l vabr ce s
ssaz 100

. Pracisién cal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, o mirgenes de fisbiidsd oe los
resiitados dolenidos con esta métodd o Serdn superores o = 1. para un margen de
fabiicad 32195 %,

Mitodon s
icas,ceterminadss modseifoss o deteminacas dorofrss y oss frss deterinscas
(Otétodo deldimetiformamids)

5. Ambito de slcscién

Este método se aplcard, después de 1 siminsoién de las materias no orosss, a s,
mezcas binanas o

1) asrins (26), determinados madacrifoos (29)  determinadss corairas (27
2) 1ana (1), pelo arimal (2 y 3). seda (&), agodén (5), cuprd (21). modal (22)

! Gecoss(35), polsmida o nsion (20), povésir (34) slastomutisier (32)
Siesolsfns (49)y meamina (7).

Se aplcar iguaimente 3 los acrifons y 3 detarmindos modacricos tratados con
oloranes pramelalizados. pero 1o 3 los fratados con soleranies sromotépicos.

2. erinigio

Las forss sorlcss. daterminsdss modserifoss o detaminadss sorofbrss &
isohirin 3 partr 9 Uns eanisd conoes e 13 mezsla an S5taga seco por mede
e Gmetiformamida s tempersurs de bao HMaris hirvendo. S resduo 52 recogers
Iavaco, secado y pesado. Su masa. congida si fuese necesaro. se exprasars en
porcentae de Is masa de Is mezcia en sstado saco y o parcanise de serfions
odacelios o ge soroTorss sacas <6 cotendrd por feranci

3. Instumentaly reactivos (sdemés ce kas mencionacos en 55 generaidades)
3. Insramants!

i) Frasco oénico de una cspacidad minima. de 200 i, provisio de un tapén
Sxmertads,

i) 870 Maria en sbuliién
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L1, Pessda

Despuds del enfiamisrto, pesar los pesafitios en los dos
o iguenies 3 seia de sasarios ¢4 desecadr. Pesar son
00002 g de precsibn

172, Modo de opersr

Tomar de I mussis somstids s ratamiento previ uns mussirs
e 3ndiss 2on un pese minmo Ge 1 g, Core i hiada o &
tsico en paries G 10 mm de large spronmacaments y
sgreganat o mejor posbie. Secsr 5 mussra &n pesaos
enfiar en un desscador y pesar. Transfere Ia muestra ol
ecplerte de orista indeado en Ia parte corespondients del
métods comuntari; inmedstaments dazpués. pesar ce nueva
i pesafitros y calcular por dferenda Ia masa en s6co 68 I3
ussirs. Campletar 8 sndiss del mod indead e 3 parte
Corespongiente del método aplcabie. Examinar  residuo 3l
meroscosio para carsorarsa e que sl bstsmienta hays
Siminads cormp etaments 1 fora 3o,

Caleio y presentacién de o resuados.

Expressr s masa del omponente insousle en forms de porcentas de
1a masa total de as foras preseries en a mezcla. € poreiaie del
componanie sluble s2 corendes por dierenci. Calculr os resutados.
Sobre 1 base de s masa en saco de ss Gstniss frss purss, Sustads
con los porcentaies sonvensionales y con los factores de corecoén
necesarios pars tanar an cuenia a5 pérdicas d mstera dursnie &
ratamento prevo y ol snaliss.

Estos ciiulos se harin spicando a formula dada en o purto 5.2

181, Cilou del poroenje del a masa_del componete insoluble
7o, o teniendo en cuents 2 pérdica de masa sufica por 25
Foras durane & trstamanto prevo

1000

o%

Py s ol porosnise del componente nsoltle ssco y purs,

m o8 s mass an 2600 de Is mussta después oel trtmisnta
prev

s lamssa en seso delrsicus,
s e factor de correcion que tene en cuenta a périda de
ssa cel companents insouble <n i reacive durante 8
andss.Los vlores apropiados de «d s Gan en la pare
comespondiens del texto e cada matodo,

Estos valores d wds son, por supuesto, Ios valores normales
apicables 3 as ibras no degradadas quimicamantz
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para of e las foras de orgen animal (amoos poroentajes exoresados sobve s

htea en seca e 15 Fores). coleUar 18 compocn d 1s mzels con Syucs de
Ia siguinte fomula:

oo ATOD
B G

PA % = porosntae de fbras de ongen animal e fa musstra

Eracisién cal método

Sobre mezcls nomogénes de materiss texles, oz mirgenes de fiabiidsd ce los

resiitados abtenidos con aste método no serin superores a & 1 para un margen de
Sabiaad 421 95 %,

Métodon 13
Popropilens y otras foras detarminacas
e

oo a1 xleno)
1. Ambito ge splicacién

Este métoso se apiars, una vez siminadas las materias no fbrosas, 3 las mezelas
s flras ce

1) poipropiens (30)
2) fana (1) pelo animal (2 y 3), seda (&) algodén (5), acetato (19). oupro (21)

modsl (22). racatto (24), viscosa (25). seilen (25, peliamica o naion (30),
potéste (32), fora de vidis (43), slastomlister (45)y melamina (47

2 Prncsio

La fioa de polropienc se disoivers a part e una masa conocka de s mezola &n
tado Seca par dsslusin sn leno &n Sbuicin. S1 o 2 recegera, At
Secado y pesado: su masa, corregda s uese necesario, se expresars en porcentale
32 1x ads 2 s mezols an setadd Saco. S parcanass de polproBIens 5 abiEnara
por dferencia

2. Instrumentaly reactivos (sdemés ce kas mencioncos en ss penerardades)
31, Insramantst
i) Frascos cirios, capacidad minima 200 ml. rovstos de un apén ssmerlado;

i) Refrigerante e reuo (sdaptado a liquidos e punto de bulicén slevado)
Son Semeriado saspiaia 8 o frecoos aomicos

32 Rescive
Xieno qus deste snt 137 °C y 142 °C.
Nots:

Dicho resctvo es my inflamable y produce vapores ticos. Deberén tomarse.
precauciones cuando se ulice
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it oe spteacién

Este método se spiars. después de haber siminado las materas no fbrosas, 315
mezsias binsnas de:

1) isoasa (25) o cupro (21) ncidos deteminados fioos de mocl (22)

2) sigosn (5), lsstolsfn (43)y melamins (7).

Si 2s comprabase Is presencia ds uns fors mads, ceberd sfecturss una prusbs
praiminar para compronar 51 asa bra o Sobe en & reacie.
Exte métoco no se apicard 3 las mezciss en lss qus o slgadn haya sufido uns
Gegraacin Quimics £xGesS. i Gusnda 8 Voosa o 8l EUpr0 58 nayan vosha
parcismenta insolules por s présenca oe soloraniss o Sprestas qus na puscan
Siminarse completamente

2. erincigio

Las fbras 6o viscosa, de cupro o de modl se disalerdn. 3 parir de una canicad
anacica de 18 mazela en sstado seco. con un reseivG compueeo por d6da formica
§ Sorirs Ge ne. S recagerd & residus. 1vado, Secads y pesago: GespuEs 46
Zorrscein, su mass 52 exprasard &n porcentafe de s mass &n ssco ce s mezzia £
porcentaie e iscosa, de cupro o da modalan seco 56 cbiandrd por ferenci.

2. Instrumentsly reactivos (sdemés e fas desoros e fas genarsidsdss)
Er———
i) Frascos céricos de una oapacidad mirima de 200 m provisos 6@ tapén
Comeriad,

) Dispositvo qus permita mantener los rascos 3 43 °C £2°C.

32 Rescives

i) Sowcién que conteng 20 g de doruro de zinc sic fundido y £ g de
ko ermico anhio.levsda & 100 g con agus (s decr, 20 paries en pesa
e lorro de zinc anhido fundido en 80 partes en peso de ido fomico 3
&5 % en peso).

Nets

A este raspecto, se racuerda &f punto 1322, que establece que todos Ios
reacivos utizados deben ser quimicamente puros: sdemds, debe ublizarse
Cricamente corra da 2 aners Amciia

‘Sotcién ce hréxido de smoni:

i 20 mi o8 una sousién concentraca ds smeniaco (0,250 g1) &n 680 i
e agua

4. Modo g operar
‘Aplca ! prosedimients Geserto e las generaidades y procedar como sigue:

Introdusi nmeciatamene 1a mussia en i frasco, previament calentado a 40 °C
ARy 100 mi de solucién de 3cido fomico y de coruro de zinc prevamente
aleniads 3 40°C. por g ce mueeia. Cerar & rakca y star. Maranar € frasea y 50
Contenda a 40 °C durante dos horss y media sgitands dos veces 3 ienvalos o uns.
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8510 G Wuini 48 el cnVarieiG 3 SepRer '
stintas fbras oon s ayuds de uns 33 v, 5 ek neossaro
el forsimeto. Lo oos de fores e S2paracas o6 ponarin &1
pesafitos arados y secados a 105 °C + 3 °C hasta obiner una
masa consiane, 1y como se describe an los purios 1717172

Andisis ds un teido

Tomar de s mussirs sometids a ratamiento pravia uns mussi
de un peso minimo d 1 3, e no sea de Ia il can bordes
Gortados con precaion, it hischss, y paraldios 3 los hios de
urdimbre o de frama o, en caso de €jdos de punto, paralsos
las ieras y  los oS Ge ios punios. Separar los s de tpos
dferenies,racogerios en los pesafivos tarados.y procedr como
Selndios én ol punio 1151

15, Caleio y presentacién oe o resutados.

191

192,

Expresar Ia masa de cada uno de los componentes en forma de
porcanisje del pesa toal G iss forss presntes en (3 mezcls
Cailar s resurados Sohre 2 base 38 s mase e 5aco da 15
dstas fbras purss, siusiado con les poroenties
convencionales y con o facores G carrcoidn neossaros para
tenar en cuanta 55 péridss da mass por secta a6 batamienta
pravio

(Ciloulo de o porcentaes de Ia masa en seco de las distintas
Foras depuradas, no teniendo n cuenta Ja pércida de mass
Sufn por  forss por Sfects delatamiento previ:
100m,___100

mm, T m

1+

P, s ol porosnise delprimer comacnsris seco y depurace.
;. e51a masa e prmr camponente 3260  depursdo,

m; o513 masa de ssgundo companente 5600 y depuraco
(Ciloulo de fos porcenisies de la masa en seco de cada uno de
Ios componenias,sjstado oon o porcertajes convencionales

e 20 caze. con los faciores d comsceién de 182 pérdcas 06
msa ceasionoas bor el batamient previ (v 2 P 15.2)

11, Ercisién de os métodos

Ls precisibn indosca para cads método se rlscions can I
reprocucibidad

Ls reprodusivicad e 1a fdeidc, a2 deot. ol mayor o menr
grado de concordancia ente ios vlores_experimantales
Gitenicos por operadires que sben en sbarstoros Gferénics
o en épccas dierentes, y ostengan cada o e elos con ol
e méloco resutados maiduaise Sabre n Brocusta
homogéneo denico

Ls reprocuciidad s= express por los mirgenss de fsbicad de
Jos resultaos pars un margen de fiabidac el 45 %,
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) Acico sufines a175% £ 2% mim:

Afadi con cidado y enfindolo, 700 mi de el sulfiico de densidad 194
20°C, 3350 m de sgus desbiads

Desouss de enfiar hasa aloarzar Ia temperatura ambiene, llevar &l volumen 3
un i con g

) Acido sufirico diido: aAadi lentamert 100 i de 3cido sufinco, de
Gensidac 1.84 3 20°C. 31 900 mi e sgua cesisds

i) Amoniaco diuido: levar 200 mi e amoriaco concenrado, de densicad
0580420 °C. & 1 000 micon agus.

4. g

_—
Sequilas instruccionas dadas en las genralidades  proceder como sigus:

Afaci 3 la mussts de snilss contenids en un frssso cémeo de 200 ml coma
minimo provisto e o tepén esmeriad. 100 i d dcido sulfrcn 3 75 % por grama.
e musaia. y tapsr. Agiar vgerosaments y dejer 30 minutas 3 temparetrs
Smiiente. Agiar da nusvo y dsjer ot 20 minutos. Agiar uns dims vez y Arar &
Contarido del rases 3 tavés de Ia placa fiante arads. Arastar 45 foras que
pudieran quecr an 18 placa oon dctdo sufiroa 1 75 5. Lavar &l resicun soors s
Blsos lranis, suossivamants zon £ ml 92 46 Sufinco diuia, 50 i 32 53ve, ¥
50 mi de amoniaco lido. Defor cada vez las flras en contaeto con ol laudo
durans sprovimadaments 10 minuics antas de scar 8 vacie, AGsrar fnsimente
on sgus dejanca las forss en contacie con = squs durarts 30 minuios
SproxmAdsmEnte. Ap ear & vacia para Simnar & (o dsl liaude. Secar 3 plse
Sitante y & residuo, enfiary pesar

5. Caleulo y presentacién e los resuados.

Calclr los resultados de Is maners descrits en lss gensrsicaces. £l vaor ce s
522 0255 para s lans, ce 1.00 pa 15 essioeina y 66 101 para 3 msiaming,

. Pracisién cal método

Sobre mescls nomogénes de materiss texles, s mirgenes de fabiidsd ce los
resuitados abtenidos con este mitodo no serdn superores 3 2 1 para un margen de
Sabicad 421 35 %,

Métodon® 12

Siqunss forss de orgen snimal
(étodo por detarminacin s cantenico en nirégena)

fimeit ce sptosciin

Este método se aplcard, después de 1 slminaoién de las materias no forosss, a s
mezsas binsnas de:

1) yute @)
2) sigunss flrss ds ongen smimal.
Estas imas poorén estar constidas por pelos (2 y 3)  por fans (1) o por una

mezca de pelos y de fana. Este método o se aplicard 3 mezcias exties que leven
matarias no forosas colorantes, spresos, ot 3 base de nrigeno.
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31, Insyrumantst
) frascn cinico can tapén esmerido de l menas 200 ml ds capacidsd
) 5o de agua con aghtacén ok instumento para agar y mantener o
fasc02 (30£2) °C.
32 Resctives

i) dsico fhrmico (s! 20 % mim, densidsd relstiva 3 20 °C: 1,204 gim)
Diir 560 m e 85 af 100 % cs dcido formioo mim (densidad relaiva 3 20 °C
1,220 gini hast 1 i con agua.

1 ido formioo caliene a5 muy comasivo  debe manearse con oudad,

) amonisco, solusion diuida: dir 80 mi de solucién de amorisco
onosnivado (densdad rlsta & 20 °C: 0,580 gim) = 1 o san sgus.

4. Modo da apsrar

‘Seguir o procecimients descrto en Ias genersicaces. y despuis procscer de ls
manera siguiene:

13 muestra de sndiss contznds en sl frasco ciica can tapén ssmeriado de sI
manos 200 mi e sspseicac, anade 100 ml de acido frmica por rama de e G2
andisis.Insaria of fapin y Sg1ar el #3500 para moar of espacimen. Mantensr o
rasco en un bafo de 3gus con aghacon & 90 = 2 *G durantz una hora, agtindolo
enérgiamente. Enfiar ol frasao hsst 3 tamperatirs smbante. Decsniar & fquido 3
Taviz da 5 pacs frante farada. ARacie . de Seic fmes 3l rased Que Contens
< residuo, sgtar manuaimente y flvar of conterido del frasco 3 taves. de Is placa
Sirante. Transferr coslquer s resaua 3 crsal ivando &) 2560 can un pocs més
de reaciivo de doigo fomico. Esouri o afsol por succion y avar el fasiduo con o
Feacio de &cido formicn, sgua caliente. a soucion dilida de amoriaco y. por o
gua i, scurmenda ol crisol con 3 sucsian cespuss e oads sdodn. No spiesr 13
SSecén hasta qua cads Solucion oa Iavado 2 haya sscumde por 4 futia ca 13
Gravecad Por Gtme, esourr o crsol por succian, secar of crsol y ol resdus
Srirnos y pesarcs

ades ce

Nots: La temparsturs tne un infuencia muy grance sobre I53 props
Solunidad Se 13 melamina, por 1o s deberis controarse muche.
Caluloy presentacién de los resutados

(Caluiar los resutacos de Is maners desrits en las genersidaces. E1 vaor oe
para el aigodén y 1 aramida & 1 02

. Pracisin cel método

En meziss homogénsss de materiss texties, los mirgenss de fabiidad de los
rasados obienidos con este mélodo no serdn sUperores @ £ 2 para un margen de
Satiica de 98 .
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- Pancip:

Las foras de scetato se isoierin. 3 pari de una caridad conocida da la mezcla
= tao saoo.con 813ahol encien 8 52 °C £ 2 .

Se recogers el residuo, lavado, secado y pesado; se expresard su masa en
porcentase Ge ia masa on seco de Ia mezela. i porcentaie de acetao en 5600 52
Sbtendr por afersnca

3. Instrumentaly reactivos (sdemés de Ios mensionados en as generaida

FRR—

i) Fraseo obnico de una capacidad minms ce 200 mi provta de un tapén
emertads,

i) Agisdor mecinic.

i) Termestato o cusiquier cira Sparsto qus pemits mantener &l fraxco 3 1s
tempersturs 98 52 C 22 °C

32 Reacives
) Acohol benciico.
) Acohol tico

4. Vg de operar
Sequilas instuccionas dadas en as generaldades y proceder como sigus:

‘Afacir 12 o de prusha contenida en o frasoo cérico 100 mi de scobol benciico

por rama de mussirs.

Poner el tapén, far I rasoo alsgador d fl manera cue se sumea &n un b3fo e
3gus. mantenico 3 52 “C = 2 °C y agiar durante 20 minutos 3 Ssts femparaturs (se
9o ocasionaimente susiuic 1 sgiacén mecinca por una enérgca agiacen
manual.

Decantar o iuido a tavés de I placa fitante tarada. Afad al 2500 un nueva
dosi e slconal bansiioo y sgfr de nusvo 3 62 °C £ 2 C dhrante veints minuis.

Decantar a ravés de 1a plsca. Repeti ests ciclo de operacionss una eroera vez.

Finsiments, verter el iquido y a residud en 3 plsoa y fransfer s éta 55 forss cus.
pudieran quecar en ol frasco, uiizando para Slo una canidad suplementara de
Sicanol bancitos 8 52C £2 °C.

Eccurs bisn s piacs. Transfe 1 forss & un fsssa. enjusgar can slconol etico y
después ce sgiter manuamente dacantar 3 avis g 8 lsos flrants,

Repstr esta oparacién ce snjuague dos o rss veoss, Transfer el rasicu 3 18 piacs.
y esourita s fondo. Secar a placay o resdua, enfary pesar.

5. il y presantaciin delos resutsdos
(Calelar los resultados de Ia manera descra e Ias generadaces. €1 vabr de s

2202 1,00, 5 excepeiin de s maamns. para 14 608 << 107
. Pracisién cel método
Soire mezcla nomogénes de materiss faxles, os mirgenes de fabidad oe los

resuitados abtenidos con aste método no sarin superores 3 & 1, para n margen de
Sabiaad 42195 %,





